
راهنماي تولید ماسک پزشکی

 پارچه انواع ماسک ها       
ماسک ساده 3 لایه

 ماسک ساده 3 لایه با ملت بلون (شکل 1)

                دو لایه پارچه بی بافت اسپان باند (Spunbond) با گرماژ 20 تا 25

                یک لایه پارچه ملت بلون با گرماژ 17 (که در میان دو لایه اسپان باند قرار می گیرد)

شکل 1 . ماسک ساده 3 لایه با ملت بلون

 ماسک ساده 3 لایه بدون ملت بلون(شکل2)

SMS                سه لایه پارچه بی بافت  با گرماژ 25

شکل 2 . ماسک ساده 3 لایه بدون ملت بلون
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کش ضد حساسیت با الاستیک بالا
تست پارتیکل سنجى ذرات 0.3 تا 5 میکرون صورت مى پذیرد 

دوخت پرسى و التراسونیک




